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Kronimus AG
Betonsteinwerke
Josef-Hermann-Str. 6
76473 Iffezheim

Priifstelle

PUZ BAU GmbH
Muhimahdweg 25a

86167 Augsburg

Telefon : (0821) 72024 -0
Telefax : (0821) 720 24 - 40

E-mail : augsburg@puezbau.de
Internet: www.puezbau.de
Ergebnisbericht
Nr.: P 1128a-1 / 2011 Datum: 26.07.2011
ju / se
Stitck / Produkt Uberw.-Grundlage Bezeichnung n Norm / Rili
Uber die Prifung von : 1 Versuchsfeld Merkblatt fur wasserd. Prifbelag, Muster 8
Feldversuch Befest. von Verkehrsfl. Heilbronner Antik, 3 Formate,

Prufflache Werk Iffezheim

Im Auftrag des Priufbeauftragten der PUZ BAU GmbH

wurden am

in threm Werk

mit der Werknummer

durch

Infiltrationsversuche am Messfeld

durchgefihrt.

Die Priifung der Messflache erfolgte:

Dieser Bericht umfasst 2 Textseiten und

3  Anlagen
Die letzte Seite ist mit unserem Dienstsiegel versehen.

siche Bemerkung

Herr Weber

15.06.2011

|ffezheim

20.344.00

Herrn Jung

In Anlehnung an das Merkblatt fur
wasserdurchladssige Befestigungen von
Verkehrsflachen (siehe Anlage).

Die Vervielfaitigung und Verdffentlichung des Berichts sowohl! in vollem als auch in gekiirztem Wortlaut sowie die Verwendung zur
Werbung ist nur mit unserer schriftichen Genehmigung und nur innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Ausstellung zul&ssig.

Gerichtsstand und Erfillungsort ist Miinchen.
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Ausfertigung : 1 Seite 2 zum Ergebnisbericht: P 1128a-1 / 2011

Bestimmung des Durchldssigkeitsbeiwertes an einer Pflasterfliche mit einer
Fugenbreite von 5 mm

Die Prufung erfolgte an einer durch die Fa. Kronimus im AuRenbereich erstellten Priffléche.

o Fugenanteil
Probe-Nr. Aufbau der Prifflache im Pruffeld
Bettung 4 cm, bestehend aus Splitt 2 - 5 mm
Fugenbreite = 5 mm, Fuge verfullt mit Splittsand 1 - 3 mm
1 Lange der Pruffliche 2 m  GroRe der Versuchsflache 0,25 m? 5,6%
Breite der Prufflaiche 1,95 m Anzahl Versuchsbereiche 1 Stk
Alter der Prifflache ~ 1 Woche  Anzahl Wiederholungen 3  Stk./Prifb.
Probe-Nr. versickerte Regenspende Durchiassigkeitsbeiwert k¢ [m/s]
gefordert fur Flache im Pruffeld gemessen
1 Mittelwert: 5399 |/ (s x ha) 54 x 10° 47,2 x10°°

Die Durchfiihrung der Priifung des Durchiéssigkeitsbeiwertes erfolgte in Anlehnung an das FGSV-Merkblatt fir wasserdurchiéssige
Verkehrsfidchen (1998).

Bemerkungen: Die Versuchsdauer betrug jeweils 60 Minuten.
Abmessungen der Formate in cm:
1. Format: 17,5 x 10,5
2. Format: 17,5 x 12,75
3. Format: 17,5 x 21
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Augsburg, 26.07.2011 :
/./P[Eﬁstelié'

Bewertung der Materialpriifung / P
Bestanden Erlduterungen:

mit Einschrankungen
Nicht bestanden

Anlage zum Uberwachungsbericht: Z‘() \54‘% 0& /4///7

5/ h Mo dles 2607 2,
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P 1128a-1/2011 Kronimus AG Betonsteinwerke Anlage 1

Priifung der Infiltrationsrate an Musterflichen des Auftraggebers in Anlehnung an das
FGSV-Merkblatt fiir wasserdurchldassige Befestigungen von Verkehrsflaichen 1998

Eine abgedichtete Untersuchungsflache wird gleichmafRig mit einem Modellregen konstanter
Intensitat beregnet. Die Intensitédt der Beregnung wird so gewahlt, dass kein Oberflachenab-
fluss entsteht. Dies wird dadurch erreicht, dass der Zulauf (iber einen Abstandsensor in der

Untersuchungsflache auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wird.

Die Versickerungsintensitat wird tber die Anderung des Zuflusses am Zulauf mit Hilfe eines
elektronischen Durchflussmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte Menge pro
Zeit ergibt sich aus der Regelung des Zuflusses in Abhangigkeit zur Veranderung der Wasser-

filmdicke auf der Untersuchungsflache.

Datenerfassung
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P 1128a-1/2011 Kronimus AG Betonsteinwerke Aniage 2

ate, Muster 8

Bild: Heilbronner Antik, 3 Form
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P 1128a-1/2011 Kronimus AG Betonsteinwerke Anlage 3

Heibronner Antik, 3 Formate, Muster 8
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BetonBauteile Baden-Wiirttemberg

D Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke
| Baden-Wiirttemberg e.V.

[ Gerhard-Koch-StraRe 2+4

' Scharnhauser Park

i 73760 Ostfildern

Telefon 0711.32732-330
Telefax 0711.32732-335

gbf@betonservice.de
L | www.betonservice.de/gbf

. Mitglied im Bund Giiteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e V.
GBF - Postfach 1162 - 73747 Ostfildern Gesellschafter der BQ-Zert GbR - Die Bau- und Baustoffzertifizierer BUV-QMB-Zert
Gesellschafter der PUZ BAU GmbH

Stuttgart, den 11.07.2013

Erklarung zum Abflussbeiwert C bei versickerungsfahigen Pflasterflachen

Versickerungsfahige Pflasterflachen missen in der Lage sein, eine bestimmte Regenmenge
(Bemessungsregenspende) Uber die gesamte Lebensdauer zu versickern. Diese
Bemessungsregenspende wird nach dem Arbeitsblatt A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser‘ der Deutschen Vereinigung fur
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), mit einer Regenmenge von 270 |/(sxha)
angesetzt.

Daher muss die Pflasterflaiche eine gewisse Durchlassigkeit aufweisen. Diese wird mit dem
Durchléssigkeitsbeiwert kf angegeben. Zur Aufnahme der o. g. Regenmenge muss der kf
Wert 2 5,4 x 10-5 m/s sein. Das Prifverfahren zur Ermittlung der Durchléssigkeit der
Pflasterflachen ermittelt also den kf Wert und die zugehdérige versickerbare Regenmenge.

Ein weiterer Kennwert im Zusammenhang mit versickerungsfahigen Pflasterflachen ist der
Abflussbeiwert C nach DIN 1986-100:2008-05, Tabelle 9. Dieser Wert stellt dar, welcher
Anteil des auf eine Flache auftreffenden Niederschlagswassers zum Abfluss kommt, bzw.
versickert. Der Abflussbeiwert bewegt sich zwischen 0 (alles Wasser versickert) und 1 (alles
Wasser flieRt oberflachlich ab). Mit dem o. g. Prufverfahren kann der Abflussbeiwert nicht
ermittelt werden.

Der Abflussbeiwert hangt von verschiedenen Faktoren, wie z. B. der Regendauer, Intensitat,
Verringerung der Durchldssigkeit der Flache im Lauf der Zeit, etc. ab. Daher handelt es sich
immer um einen spezifischen Wert. Der Abflussbeiwert wird z. B. als Basis zur Berechnung
der Niederschlagswassergebihr heran gezogen. Hierbei wird der mittlere Abflussbeiwert,
bezogen auf die gesamte Lebensdauer der Flache, betrachtet. Dieser Wert kann fur
versickerungsfahige Pflasterflachen mit C = 0,4 (40 % des Niederschlagswassers flief3t
oberflachlich ab, 60 % versickert) angesetzt werden.

Betrachtet man den Abflussbeiwert, bezogen auf die Bemessungsregenspende, betragt
dieser C = 0,0, da ja die Regenmenge von 270 l/(sxh) immer von einer versickerungsfahigen
Pflasterflache mit hinreichender Sicherheit dauerhaft aufgenommen werden muss.

Kreissparkasse Esslingen-Niirtingen  IBAN: De45611500200101186524
BLZ: 611 500 20 BIC/SWIFT: ESSLDE66
Konto: 101186524 Ust-1D: DE147806544
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